
*Imágen referencial.

Zorba

GESTIÓN AMBIENTAL



PERÚ
LIMA: Av. Antonio Miró Quesada N° 425, Piso 17. Magdalena de Mar. 
Tel.: (51-01) 517 1800
PISCO: Panamericana Sur Km. 241, Ica.
AREQUIPA: Variante de Uchumayo Km. 5.5, Cerro Colorado.

BOLIVIA
SANTA CRUZ: Urb. Parque Industrial Latinoamericano,
Unidad Industrial UI 06, Mz.1, Lote 4 - Warnes.
Tel.: (591) 77641656 / 75555819
LA PAZ: Calle E - Lote 14 manzana A-08 Urbanización.
Cervecería Boliviana Nacional, Bellavista Viacha.
Tel.: (591)77641658 / 75555819
COCHABAMBA: Calle Tte. Monasterio S/N Zona La Maica.
Tel.: (591) 69417963 / 75555819
E-mail: contactobolivia@acerosarequipa.com

COLOMBIA
VALLE DEL CAUCA: Cra. 25, N.° 13-117, Yumbo, 
Parcelación Industrial la "Y". 
Tel.: (57)324 4214893
E-mail: contactocolombia@acerosarequipa.com

ECUADOR
GUAYAS: Barrio Ficas Delia Vía Duran Tampo Km. 8.5 - Duran. 
Tel.: (+593) 98 635 9258

CHILE
ANTOFAGASTA: 14 de febrero 2174 Of. 4, Antofagasta.
E-mail: eroca@acerosarequipa.com

www.acerosarequipa.comEncuéntranos en:

Zorba
DENOMINACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Zorba – material metálico no ferroso fragmentado

Material compuesto por una combinación de metales no ferrosos: aluminio, cobre, magnesio, acero inoxidable, estaño y zinc.

ORIGEN:

CARACTERÍSTICAS

Como parte del proceso de industrialización de la chatarra, el material no ferroso fragmentado es llevado al equipo Eddy Current 
para la separación y recuperación de metales no ferrosos.

Las especificaciones standard se encuentran según lo mencionado por el Instituto de Scrap Recycling Industries (ISRI). 

GRANULOMETRÍA
Granulometría de >4mm y <100mm.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS
Densidad aparente en promedio 1 t/m3.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

UNIDAD DE MANEJO:
1 big bag.
Nota: La unidad de manejo puede ser variable según la demanda.

PRESENTACIÓN:
A granel o a solicitud del cliente.

Parámetro Unidad (en peso) Resultado (1)

Aluminio (Al)

Carbono (C)

Cromo (Cr)

Cobre (Cu)
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Molibdeno (Mo)
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Estaño (Sn)

Zinc (Zn)
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%

%

%

%

%

%

%

%
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15.00 – 90.00

<1.00

<1.00

<5.00

<0.05

<1.00

<1.00

<1.00

<1.00

25.00 – 60.00


